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  امیشن کیآکوستبا آزمون  صیتشخ - قیعا ریز یخوردگ

. ودشیم جادیا اژیو کم آل یفولاد کربن زاتیها و تجهاست که در لوله یموضع یاز خوردگ یدی( شکل شدCUI) قیعا زیر یخوردگ

شکست گسترده  سمیمکان کی CUIو به پوشش شکسته نفوذ کند. ود جمع ش قیعا ریافتد که آب در زیاتفاق م یزماناین پدیده 

نشده  ییشناسا CUI یهابیاز آس یاریاست. بس نفت یهاکارخانهو  هاشگاهیپالا یکشلوله یهاستمیدر س ینیبشیپ یو دشوار برا

 یحال بازرس نی. در عشوندیم یطیمح دیشد یهابیرفتن محصول و آس نیاز ب رمنتظره،یغ یهایو باعث خراب مانندیم یباق

 .شودیمحدود م ،آزبست قیبا عا لوله ای ینیرزمیز یکشبالا به خصوص در مورد لوله یهانهیهز لیبه دل دار قیعا یکشلوله

 نیا انیاست. در م و به کار گرفته شده افتهیمخرب خطوط لوله توسعه ریغ یابیارز یبرا یمختلف یهاروش ریاخ یهادر دهه

 یکپارچگی نظارت بر یبلکه برا کند،یم ییها را شناسانه تنها نقص رایز .فرد است به منحصر امیشن کیآکوست یها، فناورروش

 .شودیاستفاده م زیمحصول ن هیتخل ایکردن  زیتم ات،یوقفه در عمل ق،یسازه بدون حذف عا

ند کیمانند حفره و ترک را فراهم م یخوردگ وبیو ع یتجمع محصولات زنگ خوردگ صیامکان تشخ امیشن کیآکوست یفناور

 .هستند یمربوط به تجمع محصولات خوردگآکوستیک امیشن  یآهن منابع اصل دیاکس یهاهیلا یبردارهیو لا ی(. شکستگ1)شکل 

نظارت نسبتاً کوتاه  یهاو در طول دوره یاتیر عملسطح فشا ریز یفشارهادر  امیشن کیآکوست یو به طور موثر توسط فناور

دارد.  یتایحداکثر فشار عمل طیدر شرا تریبه نظارت طولان ازیها نها و ترکموثر سوراخ صیحال، تشخ نیشوند. در عیم ییشناسا

 یهاو توسعه ترک یاحفره یهادر نوک کیتشکل پلاس رییتغ جادیها، اها و ترکمربوط به حفره امیشن کیآکوست یمنابع اصل

 است. ییابتدا یکروسکوپیم

 

 .قیعا ریز یخوردگ ری. تصو1شکل 
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 رود؟ یچگونه به کار م امیشن کیآکوست یفناور

 و از یترک و خوردگ صیتشخ یشود )برایم جادیا قیدر عا یکوچک یهاسوراخ ،هر چند متر ،خوردگی زیر عایق یبررس نیح در

نقص  جادیا یها براو لوله شوندیسطح لوله نصب م یرو ماً یمستق کیالکتر زویپ ینشت(. سنسورها صیتشخ یمتر برا 100تا  25

 (.3و  2 یها)شکل شوندیچند کاناله نظارت م AE زاتیساعت با استفاده از تجه نیچند یبرا یو نشت

 

 شده. قیعا یهانصب شده در امتداد لوله AE ی. سنسورها2شکل 

 

 .ینیرزمیز یکشلوله یبرا آکوستیک امیشن یکاربرد فناور ری. تصو3شکل 
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 هاداده ریو تفس لیو تحل هیتجز

 گیرد :یم صورت ریبه منظور انجام موارد ز AE یهاداده ریو تفس لیو تحل هینظارت، تجز لیپس از تکم

 (4)شکل  دیکن ییرا شناسا یکشدر لوله یخوردگ بیرو به رشد و آس یهایوستگیاز ناپ ییهانشانه. 

 دیکن یابیرا ارز یکشلوله یساختار یکپارچگینقص در  یهانشانه تیاهم. 

 متمرکز است: ریموارد ز یبر رو شیدر طول آزماآکوستیک امیشن  یهاداده لیو تحل هیتجز

 انجام شد. یریگاندازه یهاهمه کانال یبا اعمال آستانه دامنه ثابت، برابر برا AE تیفعال صی: تشخصیتشخ .1

 تیشود. فعالیمربوط نم AE تیبه فعال ینقص احتمال جادیا لیکه به دل یکیمکان گریو د یاصطکاک یکردن صداها لتریف .2

فاصله منبع به  حیپس از تصح یانرژ ریو مقاد کیمدت زمان، دامنه پ گنال،یس شیمشکوک نقص بر اساس زمان افزا

 (.4شود )شکل یانتخاب م سنسور

شود. در یباشد انجام م یمکان منبع هر زمان که عمل یابیارز یموج برا دنیرس یهامکان یخط ی: اختلاف زمانمکان .3

 (.6و  5شود )شکل یمنطقه انجام م یابیمکان گریموارد د

 AE تیفرکانس و فعال یهایژگیدامنه، و ،ی، انرژAE هایسیگنالتعداد کل  لیو تحل هی: تجزونیکاسیاند یابیارز .4

 .شودیآشکار شده انجام م یهانشانه یابیارز یفشار برا ومقابل مکان 

خط  یساختار یکپارچگیو شدت آن به  یخوردگ بیاز آس یاتا نقشه شوندمی یینقص مختلف شناسا یهاسمیمکان جه،یدر نت

 لوله ارائه شود.

 

 یهادر اطراف متمرکز کننده یموضع کیشکل پلاست رییتغ جادی(، اaآهن ) دیاکس یمشکوک به شکستگ AE گنالی. س4شکل 

 ( است.cترک ) کروی(، مbتنش شامل حفره )
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 با استفاده از دو سنسور. یبخش لوله کش کیدر امتداد  AE دادیاز محل رو ی. نمونه ا5شکل 
 

 هزینهدر مناسب  ییبا صرفه جو یمنیا شیافزا آکوستیک امیشن : منحصر به فرد یایمزا

 ساختار %100 یبررس. 

 ستین قیبه برداشتن عا یازین. 

 ستیمحصول ن هیبه تخل یازین. 

 کردن زیتم بدون. 

 ها.و نشت وبیعص یتشخ 

 بیانتشار ع زانیم یابیارز. 

 در حال توسعه ریدر حال توسعه و غ وبیع نیب زیتما. 

 وبیمدت ع دراز یکم   نظارت. 

 ریو تعم ینگهدار یمقاطع لوله برا یبند تیاولو. 

 و ترک، خوردگی و نشتی با دسترسی محدود و زیر عایق ،آزمون آکوستیک امیشنبا استفاده از  تتادر حال حاضر شرکت 

 نماید.را با سرعت و دقت بالا ردیابی می ود نداردن وجهای آامکان دسترسی به تمام قسمتای که همچنین خطوط لوله


